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Inleiding

Bij houtskeletbouw hebben buiten-

gevels naast verschillende bouw-

fysische functies nog twee andere

taken:

m Hetgaranderenvanvoldoende
draagvermogen

m Gegarandeerde bescherming
tegen weersinvloeden.

Bij houtbouw is het interessant

om een gevelplaat zo eenvoudig
mogelijk te kunnen monteren, de
plaat moet echter ook een statische
functie hebben en tegen weersin-
vloeden beschermen.

Totnu toe waren al deze eisen niet
in één product te verenigen. Het
draagvermogen werd gerealiseerd
door de houtconstructie van de
gevel, bijvoorbeeld van FERMACELL
Gipsvezelplaten te voorzien.

Duurzame beschermingvan de
gevelconstructie tegen weersin-
vloeden werd gerealiseerd door
verschillende systemen, bijv. houten
vliesmuren, pleisterwerk voorzet-
muren of gecombineerde isolatie-
systemen. Het aanbrengenvan deze
systemen gebeurtvaak niet door de
houtskeletbouwer zelf. De over-
drachtvanwerkzaamheden aan een
ander bedrijf resulteert vaakin
tijdverlies met een doorvocht aan-
getaste gevelconstructie tot gevolg.

Met de ontwikkeling van de

FERMACELL Powerpanel HD is het

Xella Droogbouw Systemen gelukt

een multifunctioneel product voor

gevelconstructies in de markt te
zetten. Functies:

m Statische ondersteuning:
meedragende en verstijvende
beplating

m Duurzame bescherming tegen
weersinvloeden met een direct
opgebracht pleisterwerk-
systeem.

In Duitsland kreeg de FERMACELL
Powerpanel HD plaat als eerste
voor dit materiaal en deze toepas-
singsgebieden een algemene ver-
gunningvan het Duitse Instituut voor
Bouwtechniek in Berlijn (Zulassung:
Z-9.1-510).

De FERMACELL Powerpanel HD
platen bieden nég een belangrijk
voordeel: in combinatie met de juiste
voegtechniek kan tijdens de bouw
een periode van maximaal 6 maan-
den (periode véoér het aanbrengen
van de definitieve, duurzame
beschermlaag) overbrugd worden
zonder extra beschermingsmaatre-
gelen tegen weersinvloeden.

De aannemer kan op deze manier
aan het bedrijf dat de vervolgwerk-
zaamheden uitvoert een weersbe-
stendig gebouw/project overdragen.

Brandwerendheid klasse 90 minuten
kanin constructie al bereikt worden
met één laag beplating met de
FERMACELL Powerpanel HD.

Architekten en aannemers kunnen
indeze brochure, in combinatie met
andere FERMACELL brochures,
informatie vinden voor een doel-
matig gebruik van de FERMACELL
Powerpanel HD plaatin de hout-
skeletbouw.




1. FERMACELL Powerpanel HD

Afbeelding 1.1:
FERMACELL

1.1 Plaateigenschappen
FERMACELL Powerpanel HD platen
zijn cementgebonden, glasvezelver-
sterkte sandwichplaten met lichte
toeslagstoffen, die meteen als
stucondergrond voor buitendoelein-
den te gebruiken zijn.

De platen zijn cementgrijs van kleur,
aande zijkanten is de sandwich-
structuur met de donkerbruine
toeslagstoffen in het midden
duidelijk te zien.

De voorzijde wordt gevormd door het
plaatoppervlak aan de malzijde.
Deze (spiegellgladde zijde is voor-
zienvan een bestempeling. De
achterzijde van de plaat s licht
golvend en/of een geschuurd opper-
vlak t.b.v. de diktekalibrering.

Ten gevolge van de geringe dichtheid
van hetin de plaatkern gebruikte
granulaatvan geéxpandeerde
kleikorrels en gerecycleerd glas-
schuimgranulaat hebben de
FERMACELL Powerpanel HD een
relatief laag eigen gewicht.

De platen beschikken over een hoge
druk- en buigvastheid, die bereikt
wordt door een combinatie van het
gerecycleerd glasschuimgranulaat

Powerpanel HD plaat

inde kern en de glasvezelbewape-
ning in de buitenste lagen van de
plaat te verwerken.

Om de capillaire wateropname van
de platen te verhinderen en tege-
lijkertijd de capaciteit om water-
damp door te laten (het .ademen”)
te behouden, zijn de deklagen
tijdens de fabricage voorzien van
eenwaterafstotende laag.

Bij deze methode vormt het water-
afstotend middel, waarvan silaan de
werkzame basisstof is, eenvliesdun
laagje over de poreuze gedeeltesvan
het plaatoppervlak, waardoor een
duurzame waterafstotende werking
wordt gerealiseerd.

De FERMACELL Powerpanel HD
plaatis alleen uit minerale mate-
rialen samengesteld en bevat dus
geen brandbare bestanddelen. De
platenvallen hierdoorin de hoogste
bouwstofklasse A1 [niet brandbaar]
overeenkomstig EN 13501-1.

FERMACELL PowerpanelHD is
statisch inzetbaar. De plaat kan een
bijdrage leverenin onder andere het
opvangen van stabiliteitsbelastingen
enverstijving van gevels bij toepas-
sing in houtskeletbouw woningen.

1.2 Gezondheid, ecologie
De verwerking van de FERMACELL
Powerpanel HD platen (zagen,
boren, enz.) is niet schadelijk voor
de gezondheid, omdat de gebruikte
glasvezels met een dikte van ca.

15 pym ruim boven de overeenkom-
stig TRGS 500 geclassificeerde
mineraalvezels met een kritische
grensvan< 3pum liggen.

Het glasschuim granulaatvan de
deklaag wordt volledig uit gerecy-
cled glas gewonnen.

De platen zijn als zuiver mineraal-
bouwmateriaal volledig opnieuw te
gebruiken. Met de juiste bouwmate-
riaal recyclingprocessen zijn de
platen als kringloopmateriaal weer
te gebruiken als toeslagstof. Als
deze lokaal niet beschikbaar zijn,

is afgeven als normaal bouwpuin bij
een milieustraat ook toegestaan.

Het instituut voor bouwbiologie
Rosenheim heeft de FERMACELL
Powerpanel HD plaat en het produc-
tieproces ten aanzien van Gezond
Wonen en milieubelasting getest. Op
basisvan de proefresultaten wordt
de FERMACELL Powerpanel HD
plaat de Duitse waarmerkzegel
.getest enaanbevolen door IBR”
verstrekt.



1.3 Productieproces

Het fabricageprocesvan de
FERMACELL Powerpanel HD is
volledig geautomatiseerd, van het
vullenvan de malvormen tot en met
de verpakkingvan de platen (zie
afbeelding 1.5).

Aan het begin van het productiepro-
cesworden de afzonderlijke lagen
van de sandwichplaat met behulp
van een giet- en spuitprocédé in de
bekistingvormen aangebracht.
Daarbijwordt allereerst de onderste
deklaag opgespoten (zie afbeelding
1.2).

De middenlaag met granulaatvan
geéxpandeerde klei wordt hierna met

Spuitstation 1 (onderlaag)

een doseerinstallatie op de onder-
laag gegoten, gelijkmatig verdeeld
en gladgestreken.

Tot slot wordt de op folie gespoten
bovenste deklaagvan de plaat op

de twee, alinvorm gebrachte platen
gewalst. Deze methode wordt gebruikt
om zo het gladde en gesloten plaat-
oppervlak te verkrijgen, dat de kwa-
liteit van de gespoten onderlaag zo
dicht mogelijk benadert. Door de
folie ontstaat het eenzijdig, licht-
golvend oppervlak.

De bovenlaagvan de platen wordt
met een alkali resistente glasvezels
versterkt. In een speciale sproeier-
kop wordt een eindloze vezelin

verschillende lengtes, tot minimaal
50 mm, gesneden en onder hoge
luchtdruk aan de cementspecie
toegevoegd.

Wanneer de verschillende lagenin
devorm aangebracht zijn, volgt het
uitharden van de platen. Na het
verwijderenvan de folie en het
ontkisten (afbeelding 1.3) worden de
platen meteen door een drooginstal-
latie geleid. Aan heteindevan de
productielijn krijgen de platen hun
definitieve afmeting en worden
gepalletiseerd (afbeelding 1.4). Na
afloop van het hardingsprocesin de
tussenopslag worden de pallets naar

de verpakking- en expeditieafdeling
getransporteerd.

< cement
L |Lichte-
toeslag-
stoffen
~%]
vezels
[ ]

— . 4
\Z Binding

Dikte calibratie S
é“‘i: Zaagtafel

Afbeelding 1.5:

Schematisering

productieproces

Afbeelding 1.4:

Op pallet stapelenvan

de platen

Afbeelding 1.2:

Afbeelding 1.3:

Aanbrengenvan de plaatlaag Volautomatisch uit de mal

aan de malzijde nemenvande platen




1.4 Karakteristieke/nominale waarden van de
FERMACELL Powerpanel HD

Platenafmetingen (standaardformaat)

Lengte 1000/2600/3000 mm*
Breedte 1250 mm
Dikte 15mm

(afwijkende lengte- en breedtematen tot max. 3000 x 1250 mm zijn mogelijk)

Maattolerantie: Lengte, Breedte, Dikte ‘ +1mm

Volumieke massa, sterkte

Volumieke massa ca. 1000 kg/m3

Plaatgewicht ca. 15 kg/m?
Buigtreksterkte >3,5N/mm?
Druksterkte (loodrecht op het plaatvlak] > 6 N/mm?
E-module buiging bij binnentemperatuur (20 °C) 4500+ 500 N/mm?

Andere karakteristieken

Bouwstofklasse volgens EN 13501-1 Al
Waterdamp diffusie weerstandsgetal 40

(FERMACELL Powerpanel HD plaat inclusief voegwapenings- en basismortelsysteem)

Warmtegeleidingscoéfficiént A 0,40 W/(m « K]
Thermische-uitzettingscoéfficiént ey (van -20 °C tot + 75 °C) 0,011 mm/°C
Vochtgehalte (bij 65 % R.V. en 20 °C luchttemperatuur) ca.7%

Uitzetting / krimp bij verandering in de luchtvochtigheid met 30 % (20 °C) 0,30 mm/m

Vorstbestendig

* speciaal voor de toepassing als (geventileerde) viiesgevel (hoofdstuk 5)

Plaatafmetingen en gewichtvande
FERMACELL Powerpanel HD

Plaatafmetingen Artikelnr. Oppervlakte- Plaatgewicht Palletgewicht

LxBxD gewicht

inmm

in kg/m? ] inkg

2600x1250x 15 75035 =15 49 1580 (30 stuks/pallet)
3000x 1250 x 15 75036 =15 57 1750 (30 stuks/pallet)
1000x 1250x 15 75043 =15 19 1230 (60 stuks/pallet)

1.5 Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking van de
FERMACELL Powerpanel HD platen
vindtinternin het FERMACELL
Powerpanel HD productiebedrijf
voortdurend plaats en wordt in het
kadervan inspectieovereenkom-
sten, door officiéle laboratoria voor
materiaalonderzoek regelmatig aan
kwaliteitscontroles onderworpen
(externe controle).

Onder deze voorwaarden mogen de
FERMACELL Powerpanel HD platen
het U-tekenvoeren.

Het U-teken staat op de afleverings-
papieren en op de gebruiksaanwij-
zing van iedere verpakkingseenheid.

Tevens isvoor de toepassing als
gevelbeplating, met direct stuc-
systeem, in houtskeletbouwele-
menten een Duitse Zulassung
(Z-9.1-510) afgegeven. Hierin staat
ook de statische inzetbaarheid van
de FERMACELL Powerpanel HD
verwerkt.



1.6 Bouwfysische
kenmerken
Geluidsisolatie
Onderzoeken bijverschillende
officiéle Duitse instituten, zoals
MPA Braunschweig, bevestigen de
uitstekende geluiddempende
eigenschappen van de FERMACELL
Powerpanel HD platen. Deze
testverslagen staan, op aanvraag,
ter beschikking.

Brandveiligheid

De FERMACELL Powerpanel HD is
door het bouwtechnisch instituutin
Berlijn als niet brandbaar bouwstof
van bouwstofklasse A1 overeen-

komstig EN 13501-1 geclassificeerd.

Bij toepassing van een FERMACELL
PowerpanelHD metd=15mmen
van een FERMACELL plaat metd

2 12,5mm op de binnenzijde van de
gevel, toepassing van geschikte
isolatie en voldoende gedimensio-
neerde houten staanders, voldoet de
constructie aan de aan een afsluit-
wand van een gebouw gestelde
criteriavan 30 minuten. Wanneer
aan de binnenzijde 2 lagen
FERMACELL Gipsvezelplaten

(d= 12,5 mm) evenals geschikte
isolatie en een houten ondercon-
structie aangebracht worden,
bereikt de buitenwand zelfs 90
minuten.

De gevelopbouw, in combinatie met
de verschillende constructie-
elementen, worden in brochure
FERMACELL Gebaudeabschluss-
wande F 30/F 90 B en FERMACELL
Innenwande/Aussenwande F 90 B
beschreven.

De hierbij behorende testrapporten
van bureaus voor materiaalonder-
zoek met betrekking tot de brand-
werendheid klasse zijn beschikbaar.

Warmte-isolatie en
vochtisolatie

Om de warmte-isolatie en vocht-
isolatie van constructies met
FERMACELL Powerpanel HD platen
te kunnen berekenen kunnen de
karakteristieke gegevensvan de
plaatin paragraaf 1.4 gebruikt
worden.

Lucht- enwinddichtheid
De FERMACELL Powerpanel HD
platen zijn lucht- en winddicht. De
plaatvoegen zijninieder gevalals
wind- en luchtdicht te classificeren
wanneer de platen ter plaatse van de
stijlen stotend tegen elkaar geplaatst
worden en afgewerkt worden met de
beproefde voegentechniek.

Bouwelementaansluitingen en
montageopeningen (bijvoorbeeld
wanddoordringingen) dienen
zorgvuldig afgedicht te worden.

1.7 Statische
eigenschappen

De FERMACELL Powerpanel HD
platen kunnen bij houten betimme-
ring gebruikt worden als extra
statisch element. Daarbij is het
mogelijk de platen als dragende of
verstijvende beplating in gevelele-
menten te gebruiken. Een en ander
wordt beschreven in de Zulassung
Z-9.1-510.

1.8 Opslag platenen
transport

De FERMACELL Powerpanel HD
platen worden liggend, op pallets
verpakt, geleverd. Standaard 30
platen per pallet respectievelijk 60
platen bij klein formaten.

De platen dienen op eenvoldoende
vlakke ondergrond te worden opge-
slagen. Indien de platen verticaal
worden opgeslagen kunnen de zij-
kanten beschadigen en de platen
vervarmen. Wanneer de platen als
één stapel op de vloer worden weg-
gelegd, dient met het draagvermo-
genvan de vloer rekening te worden
gehouden.

Opslaginde buitenluchtis gezien de
vorst- en waterbestendigheid van de
plaat mogelijk, de bovenste plaat
dient echter afgedekt te worden om
vervuiling van het plaatoppervlak
tegen te gaan.

Horizontaal transportis met een
palletwagen of met een heftruck
mogelijk.

Afzonderlijke platen dienenin
verticale stand te worden gedragen.
Met behulpvan een platendrageris
handmatig vervoer gemakkelijker,
is dit hulpmiddel niet aanwezig dan
dienen handschoenen te worden
gedragen. Retourneren van pallets
moet u afstemmen met uw dealer.




2.1 Dragende enver-
stijvende buitenmuren

In de houtskeletbouw zorgen dra-
gende muren voor een beneden-
waartse overdrachtvan het eigen-
gewicht en de verticale belasting.
Het knikken van de horizontale
muurribben wordt met beplating
voorkomen en kan overeenkomstig
Zulassung Z-9.1-510 aangetoond
worden. De maximaal toegestane
spanning op de verticale ribbenis
onder andere afhankelijk van de
gestelde brandwerendheid eisen.

Dragende en verstijvende muren
dienen als windverstijving van een
gebouw en zorgen daarnaast voor
een horizontale belastingsover-
dracht. De FERMACELL beplating
moet als een schijf kunnen werken,
horizontale voegen in de beplating
zijn dan ook niet toegestaan.

Bijdragende enverstijvende muren
die voorzien zijnvan FERMACELL
Powerpanel HD platen kunnen de
toegestane F,; waarden overeen-
komstig Z-9.1-510 bepaald worden.

Minimumprofiel en
hartafstanden vande
houten onderconstructie
Hetvoor de onderconstructie ge-
bruikte hout (constructiehout over-
eenkomstig NEN 6760, gezaagd
hout klasse K17 kwaliteitsklasse
tenminste C volgens NEN 5466)
moet geschikt voorinbouw en droog
zijn (gemiddelde houtvochtigheid

<18 %).

Wanneer er vanwege de verbin-
dingsmiddelen geen grotere afme-
tingen vereist zijn, dan kunnen voor
de houtstaanders overeenkomstig
Z-9.1-510 de volgende minimum-
waarden worden aangehouden:

= Breedteb=38mm

= Dikteh=80mm

m Profieloppervlak = 40 cm?

Afwijkend hiervan mogen de mid-
denstijlen van een wandplaat met
meer dan één middenstijl minstens
30 mm breed zijn en een profiel-
oppervlak van minstens 24 cm?
hebben.

De maximale hartafstand van de
stijlenis 625 mm.

2.2 Elementenvoegen

In principe moeten de elementen
krachtgesloten met elkaar ver-
bonden zijn, zodanig dat er geen
extra krachten op de beplating
inwerken. Verbindingen alleen door
FERMACELL beplating gevormd,
zijn niet voldoende.

Bij beplating met één enkele laag
mogen de FERMACELL voegen (aan
binnen- en buitenzijde] niet op de
elementenvoegen liggen. Dit
betekent dat de beplatingvan een
element door moet lopen tot aan de
randstijlvan hetvolgende element.
Tevens moeten de elementen
onderling aan elkaar verbonden
worden

Vloervoeg

Bij houten vloerconstructies moet
vanwege het uitzetten en krimpen
van het hout (frame, vloerbalken en
liggers) meteenvoegvanca. 1cm
rekening worden gehouden. Deze
voeg wordt tijdens de montage met
gecomprimeerd afdichtingsband
gesloten (zie ook .bescherming
tegen weersinvloeden” paragraaf
2.4).

Adviezen voor de uitvoering vindt
uindedetailsin paragraaf4.7.

Het krimpen en uitzetten van het
hout kan door verschillende maat-
regelen beperkt worden. Ook zijn er
bepaalde vloersystemen en hout

te gebruiken die deze processen
nagenoeg uitsluiten.

2. Gevelconstructie met beschermings-
systeem tegen weersinvloeden

Derhalve is het niet altijd noodzake-
lijk eenvloeraansluitingsprofiel toe
te passen.

2.3 Verticaleen
horizontale voegen
Verticale voegenvan FERMACELL
Powerpanel HD platen dienen op
achterliggende stijlen en stotend
te worden geplaatst.

Wanneer de plaat vanuit statisch
oogpunt verstijvend/dragend moet
zijn, dient men bij de horizontale
voegen met het volgende rekening
te houden:

m |ndien de FERMACELL Power-
panel HD platen constructief
toegepastworden in een stabili-
teitswand zijn horizontal plaat-
voegen in de betreffende wand
niettoegestaan. Een eventuele
FERMACELL Gipsvezelplaataan
de binnenzijde mag eventueel
een horizontale voeg hebben
indien deze is uitgevoerd als
lijmvoeg. De draagkracht moet
danvolgens Zulassung Z-9.1-510
worden verminderd.

= Horizontale voegen (max. 2
stuks) zijnin de FERMACELL
Powerpanel HD alsmede de
FERMACELL Gipsvezelplaat
toegestaan wanneer de beplating
alleen gebruikt wordt als knik-
verstijving van de stijlen. De
horizontale voegen dienen dan
altijd van hout als stijlafmetingen
voorzien te zijn.

Wanneer de FERMACELL Power-
panel HD enkel als onderlaag voor
pleisterwerk wordt gebruikt enis

de constructieve bijdrage nietvan
toepassing dan dienen horizontale
voegen inieder gevalvan achterhout
voorzien te worden.



Wanneer ertenaanzienvande
brandveiligheid van de gevelcon-

structie echter eisen worden gesteld,

dan zijn horizontale voegen in het
veld niet toegestaan! Bij brandwe-
rendheidseisen moeten de aange-
houden details in het brandrapport
gerespecteerd worden

2.4 Bescherming tegen
weersinvloeden

Alle bevestigingsmiddelen die
niet door de wapeningsband
worden afgedekt moeten mins-
tens met één laag FERMACELL
Powerpanel HD Wapeningslijm
bestreken worden.

De wapeningslijm kan na een
droogtijd van ca. 24 uur [bij 20 °C
en 50 % relatieve luchtvochtig-
heid) met een pleistersysteem
bedektworden.

® [neentweede arbeidsgang wordt

de FERMACELL Powerpanel HD
Basismortel op de reeds aanwe-
zige laag met wapeningsweefsel
aangebracht. Nuis eenduurzame
waterdichting van het systeem
bereikt.

De tweede Powerpanel HD
basismortellaag kan geschuurd
worden en nadien worden voor-
zienvan een eindafwerkingslaag
zoals coating of structuurpleis-

De FERMACELL Powerpanel HD
platen zijn meteen als stuconder-
grond in buitentoepassing te gebrui-
ken. Bij deze toepassing wordt een

Nadat de voegtechniek volledig is
uitgevoerd, is de gevel een halfjaar

ter. Voor de aangebrachte eind-
afwerking geldt, dat door de
wind- en regendicht en kan de leveranciervan dit product de

definitieve waterdichting middels geschiktheid en de hechting

duurzame bescherming tegen

weersinvloeden overeenkomstig

DIN 68800 deel 2 bereikt, als de

platen na montage middels

m eenbewezentechniek gevoegd
worden en

m daarnameteenbewezen
methode worden bepleisterd.

Voegtechniek

Bij de uitvoering hiervan dient u de

volgende punten ten aanzienvan de

voegtechniekin achtte nemen:
m Deverticale plaatvoegen op de
stijlen stotend tegen elkaar

monteren (voegbreedte< 1 mm).

m Horizontale plaatvoegen tussen
dragende wandelementen die

niet als dilatatievoeg behoeven te

worden uitgevoerd, worden
stotend gemonteerd. Dat geldt

ook voor horizontale plaatvoegen
in nietdragende wandelementen.

m Alle plaatvoegen worden met

zelfklevend FERMACELL Power-
panel HD Wapeningsband beplakt.

Bij stotende plaatvoegenin
buiten- en binnenhoeken wordt

het FERMACELL Powerpanel HD

Wapeningsband over de hoeken
geplakt.

m FERMACELL Powerpanel HD
Wapeningsband over de gehele
breedte met FERMACELL
Powerpanel HD Wapeningslijm
bestrijken.

het pleistersysteem op een daarvoor
geschikt moment worden
uitgevoerd.

FERMACELL Pleister-
systeem (systeem 1)
Een duurzame waterdichting wordt

bereikt met de combinatie van de

beschreven voegtechniek en onder-
staand pleistersysteem.

De minerale FERMACELL
Powerpanel HD Basismortel
wordt volvlaks over het totale
oppervlakineen laagvan

5-6 mm aangebracht (bijvoor-
beeld met een 10 mm kam).

Het FERMACELL Powerpanel HD
Wapeningsweefsel, met een
maaswijdtevan 4 x4 mmeneen
alkaliresistente laag, wordt over
de totale oppervlakte in de
FERMACELL Powerpanel HD
Basismortel ingebed.

Op alle hoeken van kozijn-en
deuropeningen moet onder het
normale wapeningsweefsel extra
diagonaalwapening worden aan-
gebracht; dit kunnen strokenvan
ca.30x 60 cmvan FERMACELL
Powerpanel HD Wapeningsweef-
sel zijn of zogenaamde .weefsel-
pijlen,” die behalve alkaliresis-
tent ook scheur- en schuifvast
moeten zijn.

moet worden gegarandeerd.
Specifieke verwerkingsrichtlij-
nen moeten dan ook aangehou-
den worden.

m Geadviseerd wordt als eindaf-
werking een lichte kleur met een
HBW > 40 (helderheidswaarde)
toe te passen. Donkerdere
kleuren alleen op adviesvan
de betreffende leverancier.
Daarnaast zal de eindafwerking
altijd dampopen moeten zijn.

De exacte opbouw van deze duur-
zame bescherming is schematisch
in afbeelding 2.1 weergegeven, de
gedetailleerde beschrijving van de
opbouw staat in paragraaf 3.6.

Alternatief Pleister-
systeem [systeem 2]

Een lijstvan aanbiedersvan alter-
natieve direct-stucsystemen en
WDVS-[isolatiestuc)systemenis op
tevragen bij Xella Droogbouw
Systemen BV. Hierbij wordt de
tijdelijke waterdichting met
FERMACELL Powerpanel HD
Wapeningsband en FERMACELL
Powerpanel HD Wapeningslijm als
ondergrond voorgeschreven. De
uiteindelijk duurzame waterdichting
en dampopenheid moet door ditaan
te brengen systeem worden
gegarandeerd.




systeem op de FERMACELL
0

Powerpanel HD plaat voor een
duurzame bescherming van de
buitenwand tegen weersin-

D

Afbeelding 2.1
Opbouw van het pleister-
vloeden.
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FERMACELL
Powerpanel HD plaat
FERMACELL
Powerpanel HD
Wapeningsband
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Wapeningslijm
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Wapeningsweefsel
Buitenste afwerking
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- damp-open
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Toebehorenvan het FERMACELL Powerpanel HD waterdichtingssysteem

Toebehoren
FERMACELL Powerpanel HD

Wapeningsband

FERMACELL Powerpanel HD

Wapeningslijm

FERMACELL Powerpanel HD

Wapeningsweefsel

FERMACELL Powerpanel HD

Basismortel

FERMACELL Powerpanel HD
Sokkelprofiel
FERMACELL Powerpanel HD

Vloeraansluitingsprofiel

Levervorm, verpakking, gewicht

m Levervorm:rollen 12 cm breedte, 50 m lang.
Gewicht perrol: 570 gr

m Verpakking: doos met 4 rollen
Gewicht perdoos: 2,51 kg

= Levervorm: emmer 2,5 liter. Gewicht
peremmer: 3,6 kg

= Levering op pallets met 108 emmers.
Gewicht per pallet: 410 kg

m Levervorm:rollen 1 meter breedte, 50 m lang
Gewicht perrol: 8 kg

m Verpakkingswijze: overdoos met 30 rollen

m Levervorm: zakken
Gewicht per zak: 20 kg

m Levering op pallets met 35 zakken
Gewicht per pallet: 720 kg

m Lengte: 2,50 meter

m Levering in bundelsvan 20 stuks

® Lengte: 2,50 meter

® Levering in bundels van 10 stuks

Verbruik
Ca.2,0m’ per m?(afhankelijk van
plaatafmetingenen

raam- en deuropeningen)

Ca. 60 gr./m’voeg

Ca.50 m'/emmer

Wandoppervlak + 10 %

(voor overlappingen)

Ca.5 m?/zak bij

laagdikte van 6 mm

Naar behoefte

Naar behoefte

Artikelnummer

79050

79056

79065

78020

79054

79055
(alleen onder- en bovenpro-

fiel in combinatie leverbaar)

Afbeelding 2.2:

FERMACELL Powerpanel HD

Wapeningsband

Afbeelding 2.3:
FERMACELL Powerpanel HD
Wapeningslijm

Afbeelding 2.4:

FERMACELL Powerpanel HD

Wapeningsweefsel

Afbeelding 2.5:

Afbeelding 2.6:

Afbeelding 2.7:

FERMACELL Powerpanel HD
Basismortel

FERMACELL Powerpanel HD
Sokkelprofiel

FERMACELL Powerpanel HD
Vloeraansluitingsprofiel




Tijdelijke werkende
waterdichtheid met
voegtechniek

Om diverse redenen kan het wense-
lijk zijn om tussen het monteren van
de FERMACELL Powerpanel HD en
hetaanbrengen van het uiteindelijke
pleistersysteem, wenselijk zijn om
enige tijd beschikbaarte hebben.
Bijvoorbeeld als er in de winter door
de lage temperaturen niet gestuca-
doord kan worden, of indien het bij
de bouw van seriematige woning-
bouw wenselijk is bepaalde werk-
zaamheden van verschillende
woningen tegelijkertijd of achter-
eenvolgens uit te voeren.

In deze gevallen biedt de voegtech-
niek zoals beschreven in hoofdstuk
2.4 eenwaterdichtingvan 6 maan-
den. Dit systeem werkt uiteraard
pas optimaal indien ook andere
aansluitingen, zoals dakaansluiting
en hoeken, alsmede dilatatievoegen
waterdicht zijn.

Moet ter plaatse van een verdie-
pingsvloer nadienin de pleisterlaag
eenvloeraansluitingsprofiel
geplaatstworden, danis het
voldoende voor de tijdelijke water-
dichting om in de stootvoeg (circa
10 mm)] tussen de FERMACELL
Powerpanel HD platen een compri-
band toe te passen (zie afbeelding
2.8 en hoofdstuk 4.7).

Alternatieve waterdich-

tingssystemen

Als alternatief op de gepleisterde

gevels kunnen de volgende maat-

regelen ook een duurzame water-
dichting van de gevel opleveren:

m Aande buitenzijde aangebracht
gegarandeerd WDVS-(isolatie-
pleister] systeem

m Geventileerde vliesgevel:

- rabatdelen met enkel verticaal

of dubbel regelwerk

- andere soorten waterdichte
plaatmaterialen

Bij twijfel over de ventilatie altijd
eenwaterafdichting op
FERMACELL Powerpanel HD
toepassen meteenS,<0,2m.

m Metselwerk buitenspouwblad.
Dikte: min. 10 cm, met geventi-
leerde luchtspouw. Alleen in
combinatie met afdekking van de
FERMACELL Powerpanel HD
met een folie S4< 0,2 m of
gelijkwaardig, bijv. 20 mm
hardschuim.

Bijeen dergelijke alternatieve
gevelopbouw is de voegtechniek
voor een duurzame waterdichting
niet noodzakelijk. Toch kan het
raadzaam zijn om tot het moment
van het aanbrengenvan deze
alternatieve gevelafwerking de
waterdichting via de voegtechniek

uit te voeren.

Bij de overbruggingsperiode van

6 maanden moet men, afhanke-

lijk van het jaargetijde, rekening

houden met wisselende vochtig-
heid van buitenaf. Een goede
remedie is het extra hydrofobe-
renvan de plaatoppervlakken en
de open plaatzijden met het
middel Siloxan 290L.

Afbeelding 2.8:
Voeg bij vloerverbinding met
gecomprimeerd afdichtings-

band tegen vocht beschermd




3. Verwerking vande
FERMACELL Powerpanel HD plaat

3.1 Montage

Naast montage op de bouwplaatsis
fabrieksmatig prefabricerenvan
gevelelementen met FERMACELL
Gipsvezelplaatende FERMACELL
Powerpanel HD ook mogelijk.

Afhankelijk van de bouwmethode
zijn de gevelelementen compleet
gesloten (buiten- en binnenbepla-
ting inclusiefisolatie] of alleen met
buitenbeplating voorzienvan
FERMACELL Powerpanel HD
platen. In het laatste geval wordt de
binnenzijde op de bouwplaats
aangebracht.

Dubbelzijdige beplating
Bij dubbelzijdige beplating worden
eerst de samengestelde houten
elementen op de montagetafel
gelegd en uitgericht, waarna de
volgende handelingen dienen te
worden verricht:

1.De FERMACELL Powerpanel HD
platen worden stotend tegen elkaar
gemonteerd om aan de eisen ten
aanzienvan brandwerendheid en
de beschermingvan het achter-
hout tegen weersinvloeden te
kunnen voldoen.

Devlakke spiegelgladde kantvan de
plaatis de zichtzijde, hierop is het
plaatkenmerk met productietijdstip
en het U-symbool aangebracht. De
opdruk isindevormvan smalle
doorlopende strepen in het midden
op de achterzijde van de plaat
aangebracht.

2.0mdraaien van de montagetafel
met behulp van een krans of een
keertoestel (draaitafel). Hierbij
dienen montageriemen gebruikt te
worden.

3.Nahetaanbrengenvan de isolatie
en de dampremmende folie kan de
beplatingvan de binnenkant met
FERMACELL Gipsvezelplaten worden
uitgevoerd (zie paragraaf 3.3).

Deze werkvolgorde wordt aanbevo-
len om te voorkomen dat de monta-
getafel, bij het gebruik van kleinere
FERMACELL Gipsvezelplaten - die
door middelvanvoegenlijm met
elkaarverbonden zijn — door de
wegvloeiende voegenlijm vervuild
wordt.

Bovendien wordt voorkomen, dat de
gipsvezelplaten aan de bovenzijde
beschadigen waardoor naspachte-
len noodzakelijk is.

4. Plaatsing in het werk van de
gevelelementen en het uitvoeren
van de voegtechniek op de
FERMACELL Powerpanel HD
platen.

Enkelzijdige beplating

1. De FERMACELL Gipsvezelplaten
worden stotend gemonteerd op het
liggend frame.

2. Element verticaal zetten en
uitvoerenvan de hiervoor beschre-
ven voegtechniek.

Bij het prefabricerenvan de gevel-
elementen wordt voor het transport
van de FERMACELL Powerpanel HD
plaat het gebruik van eenvaculim
heftoestel aanbevolen. Wanneer u
niet over dit hulpmiddel kunt
beschikken, dienen de platen hand-
matig in verticale positie getrans-
porteerd te worden.

Bij buitengevelconstructies is het
vanwege bouwfysische eisen
noodzakelijk, naast de inbouw van
installaties en isolatiemateriaal,
ook eendampremmingin te
bouwen. Dit kan bijvoorbeeld met
PE-folie, wat aan de binnenkant
voor hetisolatiemateriaal
aangebracht wordt.

Let er hierbijvooral op dat de wand-
aansluitingen wind- en slagregen-
dicht uitgevoerd worden.

Indien de binnenbeplating een wind-
of luchtdichte laag dient te vormen,
dan moeten de horizontale plaat-
voegen op een houten stijl geplaatst
worden of van een achterlaag ter
plaatse van de plaatvoeg voorzien
zijn.

Bijde toepassing van FERMACELL
Gipsvezelplaten als binnenbeplating
kunnen voegenlijm- of voegengips-
verbindingen gebruikt worden. Volg
hierbij de van toepassing zijnde
FERMACELL gebruikshandleiding
op.

Wanneer de binnenbeplating als
verstijvende beplating in de
constructie wordt toegepast dient
rekening gehouden te worden met
de in paragraaf 3.3 beschreven
aanbevelingen.

De op de montage-elementen

gemonteerde FERMACELL

Powerpanel HD platen tijdens het
montageproces niet belopen!
Alleen belasten op door achter-

hout ondersteunde delen! Door

overbelasting kunnen er scheuren

ontstaan die de weersbestending-

heid van de plaat negatief kunnen

beinvloeden.




Afbeelding 3.1: Afbeelding 3.2:

Platen op maat zagen Handcirkelzaag met

met een platenzaag geleidingsrail

Wanneerin de gevelconstructie
een afzonderlijke warmte-isolatie-

stof d.m.vinblaastechniek wordt

Afbeelding 3.3:

aangebracht, dan dient dit door

Handcirkelzaag met

vakmensen te worden uitgevoerd. stofafzuiging

Te hoge inblaasdruk in combinatie
met de poederdichtheid kan de

beplating beschadigen!

3.2Zagenvande platen

De FERMACELL Powerpanel HD
plaatis met de gebruikelijke
houtbewerkingmachines op maat te
brengen. Bijhet op maat brengenvan
fabrieksmatig geprefabriceerde
gevelelementen wordt het gebruik
van een zaagtafel aanbevolen.

Bij individuele verwerking van de
platen op de bouwplaats, evenals bij
productie op kleine schaal, kan het
op maat maken met een handcirkel-
zaag met geleidingsrail gebeuren.

Bij cirkelzagen is het gebruik van een
stofafzuiging aan te bevelen. In het
algemeen dienen hardmetalen zaag-
bladen gebruikt te worden; diamant-
zaagbladen hebben echter een
langere levensduur.

Door het gebruik van grotere zaag-
bladen met mindertandeneneen
geringere omwentelingssnelheid
beperkt u de stofontwikkeling.

Rondingen en aanpassingen kunnen
met een decoupeerzaag uitgevoerd
worden.

3.3 Beplating

De houten onderconstructie wordt
aan de buitenzijde met FERMACELL
Powerpanel HD platen betimmerd.

Hetis mogelijk aan de binnenzijde
een of meerdere lagen FERMACELL
Gipsvezelplaten aan te brengen. De
éénlagige beplating dient te gebeu-
ren met een FERMACELL Gips-
vezelplaatd= 12,5 mm.

De FERMACELL Powerpanel HD
platen kunnen met nieten aan de
houtstijlen bevestigd worden. De
nieten dienen verzinkt respectieve-
lijk gelijkwaardig roestbeschermd
of van roestvrij staal vervaardigd te
zijn (zie paragraaf 3.4).

Afbeelding 3.4:
Gebruik van de decoupeerzaag

voor rondingen en aanpassingen

De FERMACELL Powerpanel HD
platen worden loodrecht op de
onderconstructie gemonteerd. De
plaatlengte dient overeenkomstig
de elementhoogte te zijn.

Om eentijdelijke, respectievelijk
duurzame bescherming tegen
weersinvloedenvan de gevel te
realiseren, dienen de plaatvoegen
van de FERMACELL Powerpanel HD
platen met de voegtechniek
uitgevoerd te worden. Wanneer de
plaat direct als ondergrond voor
pleisterwerk aan de buitenkantis
bedoeld, danis het noodzakelijk het
aanvullende FERMACELL Power-
panel HD Basismortel systeem toe
te passen. Voor de juiste informatie
betreffende bescherming tegen
weersinvloeden, zie paragraaf 2.4.



Raam- en deurkozijn- Om spanningsvergroting te ver- Bij gevels die door deuropeningen

openingen mijden moet zeker ten aanzienvan statisch bijzonder hoog belast
Openingen in betimmerde wand- deze punten extra aandacht worden worden, bijvoorbeeld door extra
oppervlakken verzwakken het besteed aan het zorgvuldig situeren hoge ramen of bijzonder grote en
gevelprofiel altijd. van de plaatnaad. Erworden hierna zware deuren, dient men erop te
twee verwerkingsmethodes letten dat de onderconstructie
Bij meedragende belaste beplating, aanbevolen en beschreven. voldoende gedimensioneerd is.

die dientvoor opneming of
overbrenging van krachten, leidt dit Bovendien dient ter plaatse van alle Verwerkingsmethoden

(afhankelijk van grootte en aantal hoeken van kozijn- en deuropenin- van beplating rond raam-
lagen]) boven en/of onder de genonder de normale pleisterwerk- en deurkozijnopeningen
openingen tot spanningsvergroting. wapening een extra diagonaalwape- = Uitkepen (vlaggen] van de platen.
Bij verstijvende beplating, die ning aangebracht te worden. Dit De platen worden op zo'n manier
constructief alleen maar dient voor kunnen bijvoorbeeld, ca. 30x 60 cm pasgemaakt dat er bijde opening
knikverstijving van de stijlen, wordt lange FERMACELL Wapenings- eeninkeping van minstens 20 cm
de spanningsvergroting door stroken zijn. Eveneens kunnen hier, zit. Achter de plaatvoegen
kortstondige belasting, zoals zogenaamde ., weefselpijlen” worden achterhout aanbrengen.
bijvoorbeeld het dichtslaan van een gebruikt die behalve alkalibestendig Bijhet gebruik van FERMACELL
deur, veroorzaakt. ook scheur-en schuifvast dienen te Gipsvezelplaten aan de binnen-
zijn. zijdeis het alléén bij deze ver-

werkings-variant mogelijk om
naast de lijmvoeg ook de gips-
voeg toe te passen.

m Plaatnaad evenwijdig aan de
verticale stijlen. Alleen bij
FERMACELL Gipsvezelplaten
met lijmvoegmethode aan de
binnenzijde van de elementen én
tevens directe beplatingvan de
FERMACELL Powerpanel HD op

= de verticale staanders. De plaat-

Fo——————-----o=g=-——e=====oo

Afbeelding 3.5: Afbeelding 3.6: naad wordt gecentreerd op de
Deuropening met voegopvulling Raamopening met voegopvulling verticale stijlen van de openingen
aangesloten. Rondom het dagstuk
worden op de randstijlen plaat-

stroken bevestigd.

=
|

i Bijhet gebruik van FERMACELL
i Gipsvezelplaten aan de binnen-

i kantde lijmvoeg toepassen. Men
i dienter hierbij op te letten dat de
i plaatmontage ononderbrokenin
L

o _

dezelfde richting uitgevoerd

wordt en dat maakt
Afbeelding 3.7: Afbeelding 3.8: ordten datde pasgemaakte

Deuropening met verticale plaatvoeg Raamopening met verticale plaatvoeg platen rondom de onderregel
zonder verzette naad zonder verzette naad respectievelijk de bovenregel niet

naderhand ingezet worden.




3.4 Bevestigingstechniek
Hierna worden de bevestigings-
middelen en -afstanden besproken.

De aanwijzingen hebben betrekking
op dragende en dragende/verstij-
vende houten staanderwanden.

Bijdragende bouwdelen dienen

de bevestigingsmiddelen niet
alleenvoorde bevestiging van de
FERMACELL beplatingaan de
onderconstructie, maar tegelijkertijd
om de belastingoverdrachtvan de
platen naar de onderconstructie, of
van de onderconstructie naar de
platen te realiseren. Vandaar dat de
eisen ten aanzienvan deze bevesti-
gingsmiddelen hoog zijn.

Bevestigingsmiddelen

constructief

Met nieten worden de FERMACELL

Powerpanel HD platen op de

afzonderlijke houtstijlen bevestigd.

Hieraan worden de volgende eisen

gesteld:

m Verzinkt, respectievelijk
gelijkwaardig roestbeschermd
of uit roestvrij staal vervaardigd

® Draaddiktevan1,5mm=< d
< 1,9mm; lengte= 60 mm
(sommatie van minimale inslag-
dieptein hethoutvan 45 mmen
een plaatdikte van 15 mm)

Inde hiernavolgende tabel worden
de door de huidige nietenfabrikan-
ten aanbevolen typen die aan deze

eisenvoldoen, opgesomd.

Bevestigingsnieten van FERMACELL PowerpanelHD platen
op houten onderconstructie: overzicht van door de huidige
nietenfabrikanten aanbevolen typen

Fabrikant  Typeom-

schrijving

BeA 155/65VZ HZ 65
180/63VZHZ 63
155/65NR HZ 65
180/63 NR HZ 63
Biihnen/ Q25BAB 63
Poppers N 25BLB 63
Senco N 25BAB 63
Haubold KG 760 CNK 60
KG 760 Crf 60
HD 7960 CNK 60
HD 7960 Crf 60
Paslode S-7216/64C A
Prebena Z 60 CSVHA 60
Z60CRF HA 60
Q63 CSVHA 63
Q63 CRFHA 63

Niet-lengte

IEELLIER Roest-
meter bescherming
inmm

1,55 verzinkt

1,80 verzinkt

1,55 niet roestend
1,80 niet roestend
1,83 verzinkt

1,83 niet roestend
1,53 verzinkt

1,53 verzinkt

1,53 niet roestend
1,80 verzinkt

1,80 niet roestend
1,60 verzinkt

1,52 verzinkt

1,52 niet roestend
1,80 verzinkt

1,80 niet roestend




Verwerking

Voor de bevestiging worden pneu-
matische tackers gebruikt. De
luchtdruk moet hierbij zo ingesteld
worden dat de bovenkantvan de
nieten 1 mm verzonkenis of de
bovenkantvan de niet minstensin
éénvlak met het plaatoppervlak ligt.
Hiervooris een tacker metinslag-
begrenzer noodzakelijk.

Efficiéent werkenis alleen mogelijk
wanneer tacker en compressor op
elkaar afgestemd zijn.

Bij fabrieksmatige prefabricatie
kunnen afstandhouders worden
gebruikt die ervoor zorgen dat de
exacte randafstand en een gelijke
hart op hart afstand tussen de
bevestigingsmiddelen onderling
aangehouden wordt.

De nieten moeten met een hoek-
verdraaiing van 30 graden tussen
nietrichting en houtvezelrichting
aangebrachtworden. Indien dit niet
gedaan wordt, moeten de afschuif-
waarden en uittrekwaarden met

30 % gereduceerd worden.

Voor de correcte bevesti-
gingvande platenis het

noodzakelijk om eenin-

slagbegrenzer op de tacker

te bevestigen. Beschadi-
ging van de buitenste

deklaag door te diepe

De onderlinge afstand van de beves-
tigingsmiddelen bedraagt op
middenribben (M) ey < 150 mm, bij
randribben (R)eg< 75 mm (zie
afbeelding 3.11).

De door het plaatoppervlak op te
nemen toelaatbare horizontale
kracht Fiy kan overgenomen worden
uit tabel conform Zulassung
Z-9.1-510. De in de tabel gebruikte
waarden zijn alleen van toepassing
op de hierboven aangegeven maxi-
male afstand tussen de verbindings-
middelen. Wanneer de afstand
gewijzigd wordt, dient de toegestane
horizontale kracht opnieuw bepaald
te worden.

Afbeelding 3.9:
Manuele bevestiging met

pneumatische tacker

Halve wandschijf

Hele wandschijf

CR €R
- i . .
TRE Gy = 7 max eg =75 m;feM -150] -
+R R 4R M R
e« || H wf |

€r €R
B | | B |

Maten in mm

Afbeelding 3.11:
Omschrijving van de constructie en
afmetingen van constructief toegepaste

wandplaten

Afbeelding 3.10:

Machinale bevestiging met

inslag van de niet wordt

daarmee voorkomen.

industriéle nietmachine

Wandschijfbreedte Beplating Toelaatbare F in kN

Binm Binnenzijde:

FERMACELL

Buitenzijde:
FERMACELL Power-

Gipsvezelplaat

panel HD plaat

0,60 - 0,625 - . 2,5 -

0,60 - 0,625 ° ° 4,5 4,0
0,625-1,25 - ° 4,2 4,1
0,625-1,25 . ° 8,8 8,8

Maximaal toelaatbare F,, conform Zulassung Z-9.1-510




Bij fabrieksmatige prefabricatie
moet er voor de wanden met trans-

portomstandigheden en montage-

gewicht rekening gehoudenworden.

Bij de keuze van de afmetingen
dient er rekening gehouden te
worden met het optillen, verdraaien
entransporterenvan de wanden.
Voor heftoestellen dienen de juiste

aanslagpunten aangegeven te zijn.

De afstand van de niet totaan de
plaatrand moet=> 7 maal de niet-
dikte d, zijn, de afstand tot aan de
randvan de houten balk moet

> 5maal de nietdikte dn zijn (zie
afbeelding 3.12).

Samenstelling op de

bouwplaats

Worden de stabiliteitswanden op de

bouwplaats samengesteld, dan

dienen de onderstaande twee punten

in ogenschouw genomen te worden:

m Deaanbevolen randafstanden
van de verbindingsmiddelen
(zoals aangegeven in de afbeel-
dingen 3.12) dienen met 5 mm
verhoogd te worden

m Dewaardevan detoelaatbare Fy
zoalsvermeld intabel 3.2 dient
met 20 % gereduceerd te worden.

Niet constructief toe-
passenvan FERMACELL
Powerpanel HD platen
Wanneer de platen niet constructief
toegepast worden, maar bijvoor-
beeld als aftimmering, en erzijn
geen aanvullende eisen gesteld ten
aanzienvan de brandwerendheid,
danzijn lijmen, spijkers en schroeven
eveneens als bevestigingsmiddel te
gebruiken. De spijkers en schroeven

Plaatnaad

Horizontale of vertikale
wandschijfrand

%%
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Afbeelding 3.

dienen verzinkt, of gelijkwaardig
tegen roest beschermd, dan welvan
roestvrij staal te zijn.

De onderlinge afstand van de beves-
tigingsmiddelen bedraagt dan

< 20 cm, de afstand tot de platen-
rand = 15 mm. De spijkers moeten
eenlengtevan= 50 mm hebben.
Benodigde schroeven: met
opliggende kop, platte kop of
spaanplaatschroefachtige zonder
freeskop met een lengte van
minimaal 50 mm en een diameter
van minimaal 5 mm. Voorboren is in
deze gevallen normaliter niet nodig.

3.5 Transport prefab-

elementen naar de bouw-

plaats

Bijtransport naar de bouwplaats

van geprefabriceerde gevelelemen-

tendientuerop te letten dat

m deelementenrechtstaand
verplaatst worden

m eventuele overstekende plaat-
delen met zogenaamde trans-
portlatten ondersteund worden.

De voegtechniek (zie pagina 8] van
de FERMACELL Powerpanel HD

platen kanvoor het transport naar
de bouwplaats uitgevoerd worden.

12:
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(Maten in mm)

Afstanden bij middenbalk

Afstanden bij een randbalk

Dit kan wanneer

u deplatendirectals ondergrond
voor pleisterwerk gebruikt
worden en/of

m alstijdelijke, maximaal 6
maanden, bescherming tegen
weersinvloeden benodigd is. Zie
paragraaf 2.4.

Transport naar de bouwplaats mag

pas plaatsvinden, nadat

m de FERMACELL Powerpanel HD
Wapeningslijm op de metwape-
ningsband beplakte plaatvoeg
volledig doorgedroogd is (bi]
+20°Cen 50 % relatieve lucht-
vochtigheid bedraagt de droogtijd
ongeveer 24 uur)

= debinnenbeplating met
FERMACELL Gipsvezelplatenen
de bij de lijmvoeg techniek
gebruikte FERMACELL Voegen-
lijm uitgehard zijn (bij >+ 15°Cen
> 50 % relatieve luchtvochtigheid
bedraagt de uithardingtijd 12-18
uur).

De pleisterlaag wordt na montage
op de bouwplaats aangebracht, om
tevoorkomen dat de deklagen
tijdens het transport beschadigen.



3.6 Verwerkingsrichtlij-
nenvande toebehoren

In de onderstaande beschrijving zijn

de belangrijkste eigenschappen en
verwerkingsaanwijzingen opge-
somd die noodzakelijk zijn om tot
eenduurzame bescherming tegen
klimaatinvloeden te komen indien
de plaat als pleisterdrager wordt
toegepast.

Productkenmerken

FERMACELL Powerpanel

HD Wapeningsband

m enkelzijdig zelfklevend, extra
sterk polyesterweefsel met

versterkte middenstroken

m dikte:ca.0,20mm

® breedte middenstroken:4cm

= wordt geleverd op rollen:
12cmx50m

m opslag: koel, droog; maximaal
12 maanden.

Afbeelding 3.13:
Aanbrengenvande
FERMACELL Powerpanel HD
Wapeningsband

Afbeelding 3.14:
Aanbrengen van de FERMACELL

Powerpanel HD Wapeningslijm

Afbeelding 3.15:

Dekkend aantippen vande

verbindingsmiddelen ter

plaatse van de middenstijl

Aanwijzingen voor de

verwerking

u beschermingsfolie verwijderen

® wapeningsband in het midden
aandrukken meteen pleister-
spaan, op de droge, stotend
gemonteerde plaatvoegen
(afbeelding 3.13).

Productkenmerken

FERMACELL Powerpanel

HD Wapeningslijm

m elastische, met waterte ver-
dunnen deklaag op dispersie-
basis

m kleur: wit

m dichtheid: ca. 1,25 kg/l

= vebruik (bij een minimale
breedtevan 12 cm overeen-
komstig breedte van wapenings-
band): ca. 60 gr per strekkende
metervoeg (ca. 50 strekkende
meter per emmer)

m verpakking:emmer 2,5 liter

= opslag: koel, vorstvrij, droog;
maximaal 12 maanden in de
ongeopende originele verpak-
king.

Aanwijzingen voor de

verwerking

® wapeningsband over de gehele
breedte met lijm bestrijken
(afbeelding 3.14). Niet volvlaks
op complete geveloppervlak!

= opbrengen met kwast of roller

m bevestigingsmiddelen die niet
met wapeningsband bedekt zijn
moeten met minstens 1 laag
FERMACEL Powerpanel HD
Wapeningslijm bestreken
worden (afbeelding 3.15)

m nietverwerken bij sterke wind en
indirect zonlicht

m verwerkte lijm, totdat deze
volledig gedroogd is, tegen
regen, extreme luchtvochtigheid
envorst beschermen

= verwerkingstemperatuur:2 +5°C
voor het plaatoppervilak en de
omgevingslucht (bij verwerking
en droging)

® droogtijd: 24 uur (bij20°C en 50 %
relatieve luchtvochtigheid).
Hiernaverder te bewerken.




Afbeelding 3.17:
Afwerking van de FERMACELL

Afbeelding 3.16:
Aanbrengenvande FERMACELL

Powerpanel HD Basismortel Powerpanel HD Basismortel

Productkenmerken Aanwijzingen voorde m vers pleisterwerk tegen regen,
FERMACELL Powerpanel verwerking voortijdige droging door wind, en
HD Basismortel m basismortel machinaal of met de direct zonlicht beschermen
= waterafstotende, minerale, hand gebruiksklaar maken door verwerkingstemperatuur: = 5°C
basismortel voorgeschreven hoeveelheid voor plaatoppervlak en de omge-
= kleur: natuurlijk wit water toe te voegen vingslucht tijdens de verwerking
m tegebruiken als onderlaag of m de basismortel met een kam endroging
direct als deklaag metviltachtige opzetten (kam 10-12mm t.b.v. verwerkingstijd: minderdan 1'%
structuur 5-6 mm laagdikte) en het uur (afhankelijk van toegevoegde
= machinaalte mengenente FERMACELL Powerpanel HD hoeveelheid water en weersom-
spuiten Wapeningweefsel in vliakken standigheden; mortel regelmatig
= nauitharding vorst- en weer- aanbrengen. Na hetaanbrengen omroeren zonder water toe te
bestendig van het wapeningsweefsel kan voegen)
= damp-open [dampdiffusieweer- hetvolgende vlak basismortel droogtijd alvorens de eindafwer-
stand p=10 aangebrachtworden king c.q. deklaag aan te brengen:
m basismortel LWvolgens EN 998-1; = minimale laagdikte: Te laag 1 dag per 5 mm dikte van de
drukweerstandklasse 5-6 mm), 2e laag 3 mm. Zodoende pleisterlaag.
CS11;1,5-5,0N/mm? ontstaat een totale laagdikte van
m Kkorrelgegradeerd licht toeslag minimaal 8 mm
materiaal 0-2 mm overeen- m alsdeklaag metviltachtige struc-
komstig DIN 4226 tuur moet de mortelin 2 arbeids-
m chromaat-arm overeenkomstig gangenopgebrachtworden,
TRGS 613 zodat het wapeningsweefsel zich
m verpakking: zak 20 kg in het midden van de totale
m opslag maximaal 12 maanden: pleisterlaag bevindt
droog (op pallets in gesloten = omtevoorkomen dat het weefsel

verpakking).

wegschuift moet de eerste
mortellaag, met het wapenings-
weefsel erin gedrukt, aange-
droogd zijn alvorens de tweede
laag wordt aangebracht



Productkenmerken

FERMACELL Powerpanel

HD Wapeningsweefsel

m schuifvaste, alkaliresistente
glasvezelstof

= maaswijdte 4 x4 mm

Aanwijzingen voor de

verwerking

m aanbrengenvan diagonaalwap-
ening op hoekenvan gevelope-
ningen (afbeelding 3.18)

Afbeelding 3.18:

Aanbrengen van diagonaalwapening op de

hoeken van kozijnen of deuropeningen

(afmetingen= 30x 60 cm)

m volvlaks aanbrengenvan

FERMACELL Powerpanel HD
Basismortel over de totale baan-
breedte van het FERMACELL
Powerpanel HD Wapeningsweef-
sel; de mortel doorkammen
(tandwijdte 10-12)
wapeningsweefsel, met een over-
lapping van 10 cm, indrukken en
met een troffelin het mortelbed
strijken tot het wapeningsweefsel
volledigis bedekt (afbeelding 3.19
en 3.20)

Afbeelding 3.20:

wapeningsweefselinbedding:
bijdunne lagen basismortel en
bijgebruik van de FERMACELL
Powerpanel HD Basismortel met
viltachtige structuur als deklaag:
inhet midden van de laag. Bij
dikkere lagenvanca. 10 mm:

op eenderde van de buitenkant
horizontaal of verticaal toe-
passen

voor een sierpleisterdeklaag kan
het noodzakelijk zijn dat de
toplaag met een fijne kam wordt
opgeruwd. Houdt daarbij
rekening met de minimale
laagdikte i.v.m. duurzame
waterdichting

bij bouwelementaansluitingen en
pleisterdoordringingen het
wapeningsweefsel insnijden om
ongecontroleerd scheuren te
voorkomen
bijwerkonderbreking zorgdragen
datvooraf rekening gehouden
wordt met 10 cm overlap van het
wapeningsweefsel.

Overlappenvan het
FERMACELL Powerpanel HD

Wapeningsweefsel metca. 10 cm

Afbeelding 3.19:
Indrukken van de FERMACELL

Powerpanel HD
Wapeningsweefselin het

basismortel bed




4. Aansluitdetails

Afbeelding 4.1:
Aansluiting van de
FERMACELL
Powerpanel HD
ter plaatse

van de fundering

Naast het zorgvuldig uitvoeren van
de voegwapening en het pleister-
werk, dienen de binnen- en buiten-
hoeken, aansluitvoegen, dilatatie-
voegen en andere gevelopeningen
(raam- en deurkozijnopeningen,
installatietechnische doordringin-
gen)vakkundig ontworpen en uitge-
voerd te worden. De constructie
dient slagregen- en winddicht zijn.

De verschillende details worden
hieronder besproken.

Het gaat daarbijom mogelijke
voorstel detailleringen. Er zijn
veel gelijkwaardige oplossingen
denkbaar, die niet uitgesloten
behoeven te worden.

| [
/ Y »
o
[
% FERMACELL
LN Powerpanel HD
° plaat
o
o FERMACELL
% Powerpanel
— Basismortel

- FERMACELL
Powerpanel HD
Sokkelprofiel

4.1 Funderingsaansluiting
De FERMACELL Powerpanel HD
wordt ter plaatse van de fundering
met een roestvrij stalen FERMACELL
Powerpanel HD Sokkelprofiel
beéindigd.

Ter bescherming van de plaatzijkant
is de profielonderzijde niet geper-
foreerd.

Met roestvast stalen of gelijkwaar-
dige schroeven, of door middelvan
verlijmen met FERMACELL Power-
panel HD Basismortel, wordt de
verbinding met de houten onder-
constructie gerealiseerd. De mortel
wordt, rondom de profielperforatie,
aan devoorkantvan de plaat opge-
bracht zodat het FERMACELL
Powerpanel HD Sokkelprofiel erin
gedrukt kan worden. Extra bescher-
mingvan de zijkantvan de plaatis
mogelijk met dubbelzijdig klevend
bitumen band. Deze methode is ook
te gebruiken voor de profielbeves-

tiging.



4.2 Gevelhoek -
buitenhoek

Ter plaatse van de elementaanslui-
tingen kan hetvoorvallen dat met
plaatstroken gewerkt moet worden.
Ditis noodzakelijk om te voorkomen
dat bijde buitenhoeken delenvan de
wandplaten uitsteken (transport-
probleem). De voeg moet dan zoda-
nig verplaatst worden dat de plaat-
voeg zich op een stijl bevindt. Beide
nadenvan de strook dienen met de
voegtechniek afgewerkt te worden.

Voor beschermingvan het pleister-
werk op de hoek, kunnen de
hiervoor gebruikelijke profielen
gebruikt worden. Dit kunnen
profielen zijn met zichtkant of
profielen die bepleisterd kunnen
worden.

Hoekbeschermings-
profiel

Plaatnaad, incl. afdichting
van de voeg en hoek met

buiten

> - FERMACELL Power-
fo'.% 00g’e & O..‘I panel HD Wapeningsband
5 - FERMACELL Power-
o panel HD Wapeningslijm
)
% |J|_ FERMACELL Powerpanel
° HD Basismortel
..
@} FERMACELL Powerpanel
° HD plaat
A*
55

binnen

Afbeelding 4.2:
Opbouw van een buitenhoek met

FERMACELL Powerpanel HD plaat

Plaatnaadt.p.v. achter-
hout, incl. afdichting van
de voeg met:

- FERMACELL
Powerpanel HD
Wapeningsband

- FERMACELL
Powerpanel HD
Wapeningslijm

o FERMACELL Powerpanel
HD Basismortel

FERMACELL Powerpanel
HD plaat

T XS i‘o eat oS00 100 o
|

| —

4.3 Gevelhoek -
binnenhoek

Hetin paragraaf 4.2 beschreven
probleem met uitstekende plaat-
delen geldt alleen voor de door-
lopende binnenbeplating. Ook hier
kan weer met plaatstroken gewerkt
worden. Bij de binnenhoekvoeg aan
de buitenzijde dient eveneens de
aanbevolen voegtechniek toegepast
te worden. Daarnaast een dilatatie-
profielopnemenin het pleisterwerk,
om mogelijke bewegingen vanuit de
constructie op te kunnen vangen.

binnen buiten

|

Plaatnaad t.p.v. binnen-

hoekincl. afdichting van

de voeg met:

- FERMACELL
Powerpanel HD
Wapeningsband

- FERMACELL
Powerpanel HD
Wapeningslijm

/
/

\ 008°0 6% 00g% (200 ¢’ 50’0080 ¢% 0 @ ...q

0

Afbeelding 4.3:

— Dilatatiehoekprofiel

_ FERMACELL Power-
panel HD Basismortel

0 00°0 ¢% 0 ® g’e % .o..J

Opbouw van een binnenhoek
in een buitengevel met
FERMACELL Powerpanel HD plaat




4.4 Dakaansluiting

Met comprimeerbaar afdichting-
band wordt een winddichte afslui-
ting bereikt tussen de FERMACELL
Powerpanel HD plaatendeinde
stelbalken, resp. dakspanten lopen-
de buitenbeplating. Ter plaatse van
de beéindigingvan het pleisterwerk
wordt de FERMACELL Powerpanel
HD Basismortelingesneden met
behulp van een troffel.

Wanneer de dakrand voldoende
overhangtis daardoor bescherming
tegen slagregen al gerealiseerd.

Bij een uitvoering met beluchte
daken moeten geschikte aansluit-
profielen die voldoende ventilatie
waarborgen, gebruikt worden.

S /A

7 T
Ander
—] bouw-
materiaal
(hout, kuns-
tstof etc.)
: C Insnijding /
)
°
.o
% FERMACELL
o | Powerpanel HD
0. Basismortel
% FERMACELL Power-
&2 11 panelHD plaat

Afbeelding 4.4:
Dakaansluiting met
de FERMACELL
Powerpanel HD plaat

4.5Aansluiting op andere
bouwmaterialen

De verticale aansluiting op andere
bouwmaterialen moet bijzonder
zorgvuldig uitgevoerd worden, in
verband met een efficiénte bescher-
ming tegen weersinvloeden.

Devoegenvan de horizontale
verbindingen (bijv. bij een met hout
betimmerde puntgevel / topgevel)
kunnen, door de uitspringende rand,
relatief eenvoudig afgedicht worden
omdat de slagregen hier door de
constructie wordt tegengehouden.

Bij het pleisterwerk altijd aansluit-
profielen gebruiken, bijvoorbeeld
aansluitprofielen die reeds van
voorgecomprimeerd afdichtingband

zijnvoorzien.

binnen __ buiten

FERMACELL
TS Powerpanel HD
— /K .: plaat
Y . FERMACELL
» | T Powerpanel HD
. Basismortel
L)
Q Beéindigingprofiel voor
° -
.0 pleisterwerk
* :
5 Comprimeerbaar
afdichtingband

Ander bouwmateriaal
(hout, kunststof etc.)

AN

"

Afbeelding 4.5:
Aansluiting van de FERMACELL
Powerpanel HD plaat op

andere bouwmaterialen.



Afbeelding 4.6:

binnen buiten <'T..“ e Aansluiting van de
° FERMACELL Powerpanel HD FERMACELL Powerpanel HD
°
.® plast ter plaatse van kozijn- en
% ol FERMACELL Powerpanel HD .
{ ° Basismortel deurlateien
°
...o...‘ ':
Randprofiel pleisterwerk
? Plaatnaad, incl. afdichting
L van de voeg met:
- FERMACELL Powerpanel HD
Wapeningsband
\ - FERMACELL Powerpanel HD
Wapeningslijm
Afbeelding 4.7:
Aansluiting van de
Elastische afdichting FERMACELL Powerpanel HD
: ter plaatse van een
pinnen putten ‘L T\KWY i Comprimeerbaar vensterbank
e [ afdichtingband
[ o
° FERMACELL
° Powerpanel HD
.0 Basismortel
%
< FERMACELL
° Powerpanel HD
.0
\ \Z . plaat
| o
F=x buiten
4.6 Raam- endeurkozijnen
Afbeelding 4.6 toten met 4.8 geven
voorbeeldenvan oplossingen aan binnen
voor de aansluiting van de FERMACELL Power-
FERMACELL Powerpanel HD plaat panel HD plaat
met de dagkantenvanraam-en FERMACELL Power-

deurkozijnen. panel HD Basismortel

Hoekbeschermings-

profiel

Ter plaatse van de dorpel kan een

Plaatnaad, incl.

/ afdichting van de voeg
met

winddichte aansluiting met de
FERMACELL Powerpanel HD plaat

_ g - FERMACELL
worden bereikt door voorgecompri- }'-'.o oV 00e e Y] Powerpanel HD
meerd afdichtingband te gebruiken. v .a _\évéganA'%gEsffnd
De vensterbank hangt over, waar- &, FowerpanelHD

) Wapeningslijm
door bescherming tegen slagregen v
algerealiseerd is (zie afbeelding x 12
4.6). De afsluiting van het pleister-
werk is niet zichtbaar onder de Afbeelding 4.8:
vensterbank. Vlak pleisteren met Verticale aansluiting van
FERMACELL Powerpanel HD de FERMACELL Powerpanel HD
Basismortelis voldoende. ter plaatse van raam- en

deurkozijnen
Overgangenvan het pleisterwerk
naar de verticale dagstukken
worden (net zoals bij buitenhoeken
van gevelhoeken] uitgevoerd met
beschermingsprofielenvan
pleisterwerk.
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Plaatnaad t.p.v. incl.
achterhout, afdich-
ting van de voeg met
-FERMACELL Power-

N

panel HD Wapeningsband
-FERMACELL Power-
panel HD Wapeningslijm

FERMACELL Power-

*I— panelHD Basismortel
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Afbeelding 4.9:

FERMACELL Power-
panel HD plaat

Aansluiting van FERMACELL

Powerpanel HD ter plaatse
van buitengevel - verdie-

pingsvloer - buitengevel

Afbeelding 4.10:
Passtellen vande

wandelementen

Afbeelding 4.11:
Montage vande

plaatstroken

4.7 Aansluiting gevel -
verdiepingsvloer - gevel
Ter hoogte van de verdiepingsvloer
zijn er uitzettingsbewegingen te
verwachten tot 1 cm (frame van het
onderste wandelement, vloerbal-
ken, frame van het bovenste wand-
element), onder andere krimping
van het hout doordroging na het
inbouwen en vormveranderingen
t.g.v. belastingen. Er zijn twee
manieren om dit op te vangen:
m meteenoverlappende plaat
m dooreen plaatstrook ter hoogte
van de verdiepingsvloer aan te
brengen, die alleen aan het
onderste wandelementis
bevestigd. Aan de bovenkantvan
de plaatstrook kan het onderste
deelvan het dilatatieprofiel met
korte schroeven worden beves-
tigd. Het bovenste deel van het
profiel wordt op het bovenste
wandelement aangebracht. Bijj
beweging (zetting) schuiven de
twee delen over elkaar heen.
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Afbeelding 4.12:
Plaatstrook afgewerkt
aan de onderzijde

met de voegtechniek

Verwerkingswijze:

¢ Bovenste gedeelte van het dilata-
tieprofiel aan de onderkantvan de
plaatvan het bovenste wandelement
aanbrengen (rekening houden met
hoogtejustering door het achterste
profieldeel]

e Het profiel met roestvaste
schroeven door de voorgeboorde
gaten, aan de houten ondercon-
structie bevestigen [schroeflengte
ca.50 mm)

¢ Onderste gedeelte van het dilata-
tieprofielin het bovenste gedeelte
(aan het bovenste wandelement)
schuiven

e Afstand tussen pleisterafsluiting
van beide profieldelen moet van-
wege totale bewegingsopname even
groot zijn als de voegen tussen de
platenstroken en de beplating van
het bovenste wandelement (bij
beweging schuiven beide delen over
elkaar)

¢ Bevestiging van het onderste
profieldeel (met perforatie) d.m.v.
bepleisteren met FERMACELL
Powerpanel HD Basismortel

¢ Voor een goede hechting het totale
profiel met FERMACELL Power-
panel HD Wapeningslijm bestrijken
¢ Wapeningslijm volledig laten
drogen, waarna het FERMACELL
Powerpanel HD Vloeraansluitings-
profiel met de totale buitengevel
gestucadoord kan worden

Afbeelding 4.13:
Voorgecomprimeerd afdichtings-
band voor tijdelijke bescherming

tegen weersinvloeden

Afbeelding 4.15:

Gemonteerde plaatstrook
met FERMACELL Powerpanel HD

Vloeraansluitingsprofiel

Afbeelding 4.14:
Voorgecomprimeerd afdichtingsband
voor tijdelijke bescherming tegen
weersinvloeden inclusief het
FERMACELL Powerpanel HD

Vloeraansluitingsprofiel
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mogelijkheid om de FERMACELL

Powerpanel HD in te zetten als
beplating bijeen geventileerde gevel.

De uitvoeringsvarianten zijn
opgenomen in de bijlage 4en5van de

Duitse Zulasung Z-9.1-510.

Yraia s saisss

N 7rrrsrsaassrahs

De FERMACELL Power-
panel HD is geschikt voor
beplating van houtskelet-
bouw gevels

Naast de mogelijkheid van de directe

beplating van houtskeletbouw
gevelelementen, bestaat ook de

5. FERMACELL Powerpanel HD
met geventileerde spouw




Toepassingsbereik
Gevel met duurzame waterdichting
voor toepassingen in houtskelet-

bouw.

Verwerking

Onderconstructie

m Dehoutendraaglatten moeten
uit naaldhout met een minimale
sorteringsklasse S 10volgens
DIN 4074-1 bestaan. Bijeen
eventueel dubbel regelwerk
gelden dezelfde kwaliteitseisen.

m Maximale hart-op-hart-afstand
van de geveldraaglatten: 700 mm.
Vastzetten hart-op-hart maxi-
maal 625 mm in de dragende
onderconstructie.

m Statischvoldoende gedimen-
sioneerde draaglatten (afhanke-
lijk overspanning en belasting).
Belastingen zijn afhankelijk van
de hoogte, ligging en opbouw
gevel.

m Eventuele horizontale voegen
behoeven niet altijd op een
achterliggende latwerk te zitten.
Wel moeten, wanneer men kijkt
naar 1 gehele plaat, minstens
twee van de 4 plaatranden
gepositioneerd te zijn op een
onderconstructie.

Bevestigingsmiddelen

m Verzinkte, gelijkwaardig tegen
roest beschermend of niet
roestend staal (RVS) nieten, zoals
in hoofdstuk 3.4 beschreven,
(Rugbreedte= 10 mm; 1,5 mm
<d,z 1,9mm).

m Afstand tussen bevestigings-
middelen< 150 mm.

= Inringdiepte in houten onder-
constructie> 30 mm (lengte
> 45mm).

® Randafstand (draaglat en plaat)
>15mm.

Waterdicht beschermingssysteem
De beplating afwerken met het
afwerkingsysteem zoals beschreven
in hoofdstuk 2.4, bestaande uit de
voegtechniek en een pleistersysteem.
In gevalvan verwachte horizontale
stootbelastingen de eventuele hori-
zontale voegen voorzienvan een
achterliggende strook, waar beide
platen op bevestigd zijn.




6. FERMACELL Service

Architecten eningenieurs
adviseren architecten en
ingenieurs

Bij Xella Droogbouw Systemen kunt
ueen beroep doen op vakmensen
die u graag adviseren bij uw project.
Wanneer u deze vakmensenin een
zovroeg mogelijk stadium bij uw
projekt betrekt, bespaart u tijd -
tijdwinst t.a.v. planning - en kosten.
Telefonisch advies is vanzelfspre-
kend ook mogelijk.

Onze technisch adviseurs informe-
ren uw medewerkers en demonstre-
ren hoe FERMACELL snelen
economisch verwerkt kan worden;
op verzoek vindt dit op locatie plaats.
De medewerkers van Xella Droog-

bouw Systemen zijn vakmensen die
hun kennis graag aan u overdragen.




Service door middelvan
training
In ons kennis- en praktijkcentrum in

Wijchen worden regelmatig theorie-
en praktijklessen gegeven. Zo bieden
wijonze partners de mogelijkheid de
producten en de verwerkingsmoge-
lijkheden van FERMACELL grondig
te leren kennen. Wijbrengen u op de
hoogte van de actuele gegevens
m.b.t. economische verwerking van
FERMACELL producten. Dit kan
voor iedere deelnemer alleen maar
geld opleveren.

Service door middelvan
informatieve bijeen-
komsten

Naast trainingen, verzorgen onze
technische adviseurs, op verzoek,
ook informatieve bijeenkomsten op
locatie. Of het nugaat om bijeen-
komsten bij zakenrelaties, dan wel
om workshops voor verwerkers of
lezingen voor architecten of
ambtenaren van bouw- enwoning-
toezicht: op onze service kuntu
bouwen.

De nieuwste documentatie
Naast de informatie uit de brochure
.FERMACELL Powerpanel HD - De
buitengevelplaat” dienen ook de
gegevens uitandere FERMACELL
brochures aangehouden worden.
Deze informatie kan bij Xella Droog-
bouw Systemen opgevraagd worden
of vanaf internet (www.fermacell.nl)
worden gedownload.

m FERMACELL online-bestek-
service viawww.fermacell.nl

m FERMACELL Constructie-
overzicht

m FERMACELL Montagehandboek:
eersteklas oplossingen, effi-
ciénte en economische verwer-
kingsrichtlijnen voor de
ontwerper en de verwerker

m Talrijke technische tips voor
efficiénte en economische
verwerking van FERMACELL
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